“ﬁ’ FERROMET

TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EN ACERO

REGISTRO DE CALIFICACION DE SOLDADURA

Cliente: Ingenieria y Construccién Ferromining Ltda

Proyecto: Calificacion Procedimiento Soldadura 4G

Nombre: Gerardo Andrés Cid Cid

Rut: 15.626.888-7

Soportado por (WPS) N°: P190125-0016
Proceso de Soldadura: SMAW

Rep. N°: P19010092-Rev0

Fecha: 02-Dic-21

Metal Base
Especificacién, Tipo y Grado Espesor Diametro Grupo Categoria
De: ASTM A36 10 N.A Il A
A: ASTM A36 10 N.A [l A
Probeta Empleada

Espesor Espesor
Geometria Espesor Desde: Hasta:
Plancha y Perfiles 10mm 3mm 20mm

Posicion Didmetro Posicion Calificada Tipo Posicion Calificada a Filete
4G N.A. PHV 4G
Metal de Aporte
Esp. SFA: 5 3. FN°:4
Clase AWS: E6010/E7018 Diametro: 1/8"

Pruebas NO DESTRUCTIVAS

Inspeccion Visual:
Tintas Penetrantes:

Soldadura en Filete

Resultado: Satisfactorio, Ver Informe 918560084 RevO
Resultado: Satisfactorio, Ver Informe 918560096 RevO

Macro Ataque:
Fractura:

-

Aprobado por:;lf

Maestranza-Ferromet

Resultado: Satisfactorio, Ver Informe 918560106 RevO

Resultado: N/A
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